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Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.Guangzhou GDD Branch 
深圳天祥质量技术服务有限公司广州开发区分公司 
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Economic & Technological Development District, Guangzhou, P.R.C. (510730) 
Tel: (8620)2232 1668/8396 6868     Fax: (8620)8208 9909 

 

申请单位: 斯博瑞安（中国）安全防护设备有限公司 报告日期: 2010 年 11 月 18 日 

 上海市淮海中路 1045 号 

淮海国际广场 31 楼 

 

 联系人:  MICKAL ZHAO 

 

样品描述: 

一双灰色注塑系带低帮鞋。 

标准 : EN ISO 20345: 2004/A1: 2007 

码数 : 42# 

参考号码 : Tripper Range Outsole 

收板日期/开始测试日期 ： 2010 年 11 月 15 日 

 

 

测试结果请依据附页. 

 

 

如您对此份报告有任何疑问，请联系(gzfootwear@intertek.com)。 
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鞋底防滑测试(BS EN ISO 20344:2004/A1:2007 (5.18), SRC, 23 ℃): 

 

  测试要求 合格/不合格 

鞋号 42 瓷砖/十二烷基硫酸钠水溶液   

 后跟 0.38 最小 0.28 合格 

 平坦接触 0.46 最小 0.32 合格 

 不锈钢板/甘油   

 后跟 0.13 最小 0.13 合格 

 平坦接触 0.23 最小 0.18 合格 
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